Elektricky test: 100% prosel
Posledni deska Tloustka: 1, 8 +/- 0,15 mm

Konec: Tato deska bude mit zlatou desku v souladu s IPC-6012.
Tloustka musi byt. 050um vice nez 3-6um niklu.

Desky médénych desek minimalné. 025 prumérna hodnota. 020 min. Otvory nemusi byt pripojeny

Baleni a dodani

Informace o baleni: | Vakuové baleni

Prepravni informace: | 7-10vykazuje
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Deska s plo$nymi spoiji, vysoce kvalitni vyrobce desek plo$nych spoijti
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