DOKONCENI: TATO DESKA MUSI BYT PONORENI POZLACENE PODLE IPC-6012. Tloustka se

rovna .050uM 3-6uM niklu.

MEDENEHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... OTVORY MOHOU BYT

NEPRIPOJENY

Baleni s bezbarvé transparentni bublinkova fdlie, 25 ks / sacek, dat vysousedlo v kridle, na horni

stranu dat kartu indikéator vlhkosti
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