Couches: 2

Matériel: FR4

Epaisseur finie: 1.57mm +/- 10%

Epaisseur extérieure de cuivre de couche: 1 once
Terminer: ENIG (Au: 2-5u ")

Soldermask (Color): les deux cotés, LPI (noir)
Sérigraphie (couleur): deux cotés, blanc

Test électrique

FINITION: CETTE CARTE DOIT ETRE IMMERSIONE PLAQUEE SELON IPC-6012.
L’EPAISSEUR DOIT ETRE DE 0,050 UM PLUS DE 3-6u NICKEL.

PLAQUE DE CUIVRE TROUS MINIMUM DE 0,025 AVG, 0,020 MIN.

Clé de couche:

.GM4: plan du conseil
IXT: fichier de forage NC

* %

.GTP: Top Paste

.GTO: Top Silkscreen

.GTS: Top Soldermask

.GTL: couche supérieure en cuivre
.GBL: couche de cuivre inférieure
.GBS: Masque de fond

.GBO: Sérigraphie inférieure
.GBP: Pate inférieure

* X X X X ¥ X ¥



W

: ) !
.~
[0
5

aa ”
R oo D
a2 B
om e o
o

ol

® 0
0 T
aa
== —

RIS R17 R16

CERE LR
TPée @TP1 J6
TP4e @ TPS

O mKam S0
" mm 90
mam £0

T )] [ B

L
= -

J2

A

[=]
s wd
Q

-
R LTTErS TR

R4MN NN RS
afle@
— | =
N 7
ol i |
L2
[ @]

[N
nini

6: lllllln' ‘

v+ HIHHHINHA

S

)




AR
Eslld




Haute qualité pcb en gros, fournisseur de circuit imprimé


http://www.o-leading.com/news/Get-a-high-quality-product-and-winds-up-conserving-money.html

