
仕上げ: このボードは、ipc-6012 に従ってめっきされた浸漬金でなければならない。 厚さは、3-6uM ニッケル以上の050uM でなければならない。 
銅板穴最小 .025 平均値020分穴が差し込まれていない可能性がある

無色透明の泡のフィルムが付いているパック、25 pc または袋は、側面の乾燥剤を入れ、湿気の表示器のカードを上側に置く

層構造


