
전기 테스트: 100% 통과

마지막 보드 thickness:1.8+\/-0.15mm 

끝:이 보드 침수 골드 도금 IPC-6012에 따르면 여야 한다. 
두께 3-6uM 니켈.050uM 끝날 것 이다. 

구리 판 구멍 최소.025 AVG,.020 분... 구멍을 연결 하지 않을 수 있습니다,

포장 및 배달
 포장 세부 사항:  진공 포장
 납품 세부 사항:  7-10days



PCB 어셈블리 인쇄 회로 기판, 고품질 pcb 제조 업체

https://www.o-leading.com/kr/news/The-most-usual-layout-for-PCB-manufacture-is-the-Gerber-layout.html

